Szakvélemény  a Dabas 19., 21., Perbál 1.,2., Tök 9/A., Szentendre, Dózsa György úti leletanyag restaurálásáról
   
Az átvett kerámia leletanyag nagy része erősen szennyezett. 
Az oldalakat és a törésfelületeket a rákötött föld alatt meszes, karbonátos réteg borítja.

A rosszul vagy egyáltalán nem megtisztított törésfelületek ragasztásai könnyen szétválnak.
A porózus kerámia anyagból készült, több darabból összeillesztett edények utólagos konzerválása elmaradt, a ragasztások így nem tudják megtartania darabok súlyát, ezért az edények darabokra esnek szét.
A díszített felületek a rárakódott meszes rétegtől értelmezhetetlenek, ez datálásukat is megnehezíti.

A terra sigillata és fekete engobos töredékek felületét, motívumait is vastag karbonátos réteg fedi, ezzel szemben találtunk a bepecsételt (valamikor fekete színű) római kerámia töredékek közt az alapanyagig lesúrolt darabokat is.

Az anyag összeválogatása előtt kerülhetett sor az egyes darabok leltározására, így fordulhat elő, hogy egy-egy edény egyes darabjain többféle leltári szám is szerepel. 

A leltári számok legtöbb esetben a földes, karbonátos felületre kerültek, innen igen könnyen lepattannak, letörlődnek, így az egyes számokhoz tartozó darabok beazonosítása lehetetlen lesz.
Az ember- és állatcsontok mosása sem történt meg megfelelően.

A csontok felületéről és a csöves csontok belsejéből nem mosták ki a földet, a zacskók kibontásakor minden alkalommal tetemes földmennyiség szóródik ki az asztalra.
A fémleletek közül a vas anyagú, rossz megtartású tárgyak konzerválása sok esetben nem volt megfelelő, a fém felülete korrodált, anyaga porlik, lemezesen mállik, a tárgy darabokra esik.

Restaurálási dokumentációhiányában nem lehet megállapítani, hogy a konzerválásra használt anyag, az alkalmazott technika (esetleg a kettő együtt?) nem volt megfelelő a restaurált fémanyagnál.
A négy lelőhely egyik anyagáról sem készült restaurálási (fotó és írásos) dokumentáció, mely rögzítette volna az előkerülési és átadás utáni állapotokat, a tisztításra, konzerválásra, esetleg kiegészítésre felhasznált anyagok felsorolását, valamint a restaurálás utáni állapotot, illetve a javasolt tárolási körülményeket.
Az anyag újrarestaurálása a dokumentáció teljes hiánya, a felhasznált anyagok ismerete nélkül és a leltári számok beazonosítási nehézsége miatt szinte lehetetlen feladat!
Szentendre 2010-11-29.
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